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Résumé — Le modele proposé s’inscrit dans le cadre d’une étude sur le comportement micromécanique
métallurgique d’un alliage & mémoire de forme (AMF) Cu-Zn-Al durant la transformation martensitique
et ’évolution microstructurale. Le modeéle montre que la localisation de la déformation plastique apres des
sollicitations cycliques entraine des modifications dans les propriétés mécaniques et thermiques. L’origina-
lité du modele permet de coupler entre les deux transformations de structures en montrant les mécanismes
de déformation nécessaires lors des transformations.

Mots clés : Transformation martensitique / variante / plasticité / dislocations / contraintes internes /
couplage / potentiel thermodynamique métallurgique

Abstract — Modeling of heterogeneite in shape memory alloys. The proposed model concerns to
study the micromechanical metallurgical behavior of shape memory alloys Cu-Zn-Al (SMAs) during the
martensitic transformation and microstructure evolution. The proposed model showed that the accumula-
tion of plastic strains after cyclic tests carries of modifications in the mechanical and thermal properties.
Also, the model permit to combine with the martensitic transformation and structure change, explaining
the necessery mechanisms involved during the deformation.

Key words: Martensitic transformation / variant / plasticity dislocations / internal stresses / couplage /

metallurgical thermomechanical potential

1 Introduction

Les alliages & mémoire de forme (AMF's) présentent
des propriétés thermomécaniques dues a l’existence
d’une transformation martensitique thermo-élastique qui
peut constituer pour ces matériaux le mécanisme de
déformation prédominant [1-6]. Tous ces travaux ont
décrit des lois reliant les aspects micro-macro de ces
alliages sans tenir compte de changement de structure
développé au cours de la déformation. La plupart de ces
modeles se réferent a des états des défauts observés lors
de la transformation martensitique ce qui prive des ren-
seignements précis sur I'état d’évolution de la structure
apres sollicitation cyclique.

Sur des états fatigués, les observations microscopiques
réalisées par microscope électronique en transmission
(MET) montrent une distribution hétérogene des dislo-
cations [7-9]. Elles sont formées sous formes des parois
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tres allongées ou des bandes cloisonnées dont la densité
augmente avec le nombre de cycles [9,10].

Sur les monocristaux des AMFs, les dislocations sont
regroupées de facon symétrique apres un grand nombre
de cycles [11], sur des états polycristallins la structure
est beaucoup plus complexe, les défauts sont principa-
lement observés dans les grains et entre les joints des
grains [12,13]. La majorité des dislocations observées
au cours des sollicitations glissent dans le plan de fa-
mille {011} suivant la direction u = [111] de vecteur de

Burgers b = [001]. A partir de ce schéma, il nous semble
important de modéliser ces phénomenes physiques de la
déformation. L’aspect hétérogene peut étre classé dans le
domaine de métallurgie qui cherche a analyser le com-
portement micromécanique a partir des définitions des
défauts cristallins créés et de leurs interactions.

L’objectif de ce travail est d’établir un modele permet-
tant de suivre I’évolution de la structure lors de la loca-
lisation de la déformation plastique. De réaliser un cou-
plage entre les deux transformations, la transformation
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Nomenclature

A : température de début d’austénite

Ag température de fin d’austénite

B: coefficient de proportionnalité

I vecteur de Burgers

Bi : traction appliquée a la limite de la surface {2

Cijri - module d’élasticité

AGen - énergie libre chimique

Eij: déformation macroscopique totale

E; - déformation macroscopique élastique

Ef; : déformation macroscopique de transformation

Efj : déformation macroscopique plastique

e’ déformation élastique locale

e . déformation de transformation

eP: déformation plastique locale

Xij e contrainte macroscopique appliquée

e fraction volumique de martensite

fo: fraction volumique de la zone affectée

P : I’angle entre le plan de glissement et la normale
aux parois

g: amplitude de la déformation de transformation

Yp : amplitude de déformation plastique imposée

h: la variante active

Tiipg : tenseur identité d’ordre quatre

l: distance entre dislocations de la méme paroi

M - tenseur de compliance

Ms : température de début de martensite

M : température de fin de martensite

ml direction de déplacement de la variante h

mb direction L & la paroi des dislocations

W module de cisaillement

v coefficient du Poisson

nh normale au plan d’habitat pour la variante h

n? normale a la paroi des dislocations

n; la normale a la limite de la surface (2

0 : domaine de la transformation martensitique

2, domaine de ’évolution microstructurale

P potentiel thermodynamique-métallurgique

R?]- : tenseur d’orientation de la variante h active

Rfj : tenseur d’orientation de la paroi formée

Skipg tenseur d’Eshelby

0ij champ de contraintes internes diu a
Iincompatibilité d’interaction entre les
variantes

o champ de contraintes internes di a
I'incompatibilité d’interaction entre variante et
dislocations

T: température d’essai

To : température d’équilibre thermodynamique

70 : contrainte a saturation a amplitude de
déformation plastique nulle

Ts contrainte a saturation a amplitude
déformation plastique non nulle

V: volume initial de "austénite

Va : volume de l'austénite libre

Vi volume de martensite

| volume transformé en plastique

Welm : énergie de déformation élastique

Wine : énergie de déformation inélastique

X distance entre la variante et la parois formée

(O,X,Y) : repere du glissement

martensitique et le changement de structure accompagnée
apres transformation cyclique.

2 Modélisation
2.1 Les éléments de bases

Le modele proposé constitue un cadre suffisamment
souple et ouvert pour qu’il soit envisagé de D’appli-
quer a la modélisation qualitative du comportement mi-
cromécanique des alliages & mémoire de forme (AMFs).

Considérons un élément de volume représentatif V
d’austénite, sous chargement, une partie de volume se
transforme en martensite V;%.

V=Vat+ W (1)

avec V, : volume d’austénite non transformé (Fig. 1).
Nous supposons que la déformation macroscopique to-
tale E;; est la somme d’'une déformation macroscopique
élastique E7;, d'une déformation macroscopique de trans-
formation Efjr , et d’une déformation macroscopique plas-
: P
tique Eij.
I e tr P
Eij =  Ej+ Ej; + B (2)
A partir de ces définitions des déformations discutées
ci-dessus, plusieurs remarques peuvent étre utilisées :

— Chaque déformation « E;; » peut étre obtenue & partir
de la moyenne volumique de toutes les déformations
locales €;; dans un domaine D correspondant :

1
Eij = V/Eijdv 3)
D

— La collection de toutes les variantes de martensite
formées lors du chargement est représentée par un
élément de volume V;.

— Toutes les contraintes satisfont a I’équation d’équilibre
dans le domaine {2

0ij; =0 dans §2 et 3; = Xin; 4)

avec; (3; : traction dans la limite de la surface (2.
nj : la normale au voisinage de la frontiere 612

On définit comme élément de base pour cette
modélisation, la déformation de transformation associée
a la formation d’une variante de martensite Eilj donnée
par :

E?j = ZgR?j = g Z (n?m? + n?m?) (5)
h h

ou Rfj : est le tenseur d’orientation, g est 'amplitude de

déplacement dans la direction de transformation, n” et

m" sont respectivement la normale au plan d’habitat et

la direction de transformation de la variante h (Fig. 2).
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Fig. 1. Schéma d’une microstructure apres transformation cyclique. a) Formation de la variante domaine 2. b) Bandes ou

parois de dislocations domaine plastique {2°.
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Fig. 2. Représentation d’une déformation de transformation
par un élément de volume V.

Pour la déformation de transformation macroscopique
on a:

r 1 T h ‘Gﬁ h ph
Ej =+ /Eﬁjdv = 2%‘7 =D ehf
A h h
=gy RLf" (6)
h

avec h
y
= 7

la fraction volumique occupée par la variante h la plus
activée.
La déformation plastique 5% s’écrit :

"
e = TRy = é’(nfm? +nfmy) (8)

avec 7y, : amplitude de déformation plastique imposée
donnée par :
1
T = mesbg (Sp) 9)

Vp @ représente le volume de la paroi des dislocations
formées,

mp : correspond a la direction de vecteur de Burgers
by dans le plan de glissement g,

(Sp) la moyenne de laire balayée par les dislocations
pendant le glissement dans leurs plans.

R,f’j : tenseur d’orientation de la paroi formée.

1
p _ Ltp,Dp P P
Rij = 2(ng7’mgj Jrngjm!h)

ny, : normale a la paroi des dislocations.

(10)

Suivant 1’hypothese des faibles déformations, la
déformation macroscopique plastique EZ s’écrit comme
la moyenne des déformations plastiques microscopiques :

(11)

() symbole signifie la valeur moyenne d’un champ dans le
volume V.
La déformation plastique macroscopique est alors :

EP = Z fogh
g

EP = (e")y

(12)

avec fg = % : la fraction volumique de la région trans-
formée plastiquement.

Les fluctuations de la contrainte locale, et de champ
de déplacement sont notées par o, u.

En tenant compte des conditions de périodicité, les

relations entre les composantes micro et macro sont :

c=X+o0o
o = 0, 2 =
@), =0 5=t
u(z)=FE+u
P = FP + 2"
_p
=0 13
(=), w
La déformation plastique totale est donc :
(14)

| S E p
e = 59
g

ou;

gy =P dans Vj, et e) =0 dans V -V,

2.2 Formalisme général

Pour la plupart de ces matériaux, 1'origine des chan-
gements de structures peut étre liée a une énergie
de déformation élastique Wein [1-6, 14], d’une énergie
inélastique physique fortement dépendante de 1’évolution
de structure Wipe.



578 Al Alhamany et al. : Mécanique & Industries 6, 575-583 (2006)

e [’énergie de déformation élastique est la somme de
deux termes :

1 1
Wela = QEEG + W oe®dV
2

(15)

le 1°" terme correspond a I’énergie de déformation
élastique liée aux contraintes macroscopiques X.

E° : déformation élastique macroscopique liée a la
contrainte moyenne macroscopique Y par la relation
linéaire d’élasticité :

E°= MY (16)

ou M : tenseur de compliance.
En utilisant les relations de compatibilité, et en ab-
sence des forces surfaciques :

e=¢e+¢e" 4¢P (17)

O']',TL]' =0 (18)

Dans le domaine (2, el = 0, et selon les conditions de
compatibilité de la déformation équation (16) le second

terme (% g osedV) devient :

Y (19)

1 e _ 1 tr
— [ getdV = e /05 dVv
(% (%

% [ oe™dV : correspond & l'énergie élastique associée
0

aux contraintes internes « ¢ » d’incompatibilité entre
I’austénite et la martensite, et 'interaction entre les va-
riantes h et k.

En utilisant la solution d’Eshelby Kroéner [15], pour
une inclusion de forme ellipsoidale o s’écrit :

0ij = Cigie Y, (Tkipg = Stipq) (Z epal” — EL@) (20)
h k

ot Cjyji : tenseur d’élasticité propre a la martensite, I :
tenseur identité d’ordre quatre et S : tenseur, représente
la morphologie de la variante.

On substitue les équations (16), (20) dans (15),
et apres intégration I’énergie de déformation élastique
s’écrit :

1
Wela = §Ez'jMijklEkl

1

1
+ §Cijkl Z (Tipg — Sl?lpq)ggqg?jfh
h

2

1
- icijkl Z Z (Tripg — S;illquzqg;qfhfk (21)
hok

2

» =0 = T .

Fig. 3. Arrangement des dislocations apres déformation « pa-
rois » plan de glissement.

L’énergie de déformation élastique obtenue correspond a
une double fonction :

— une fonction linéaire en f" « énergie propre »,
— une fonction quadratique en f" « I’énergie d’interac-
tion entre les deux variantes ».

Il reste a modéliser les phénomenes d’écrouissage ca-
ractérisant I’évolution de structure et la localisation de
la déformation plastique, cette partie rassemble quelques
concepts de base de la théorie de plasticité.

Le choix d’une technique approchée a la métallurgie
semble cohérente aux résultats microscopiques introdui-
sant des variables caractéristiques des phénomenes ob-
serveés.

2.3 Approche métallurgique

La clé de cette partie de modélisation est de considérer
I’aspect hétérogene en présence de la déformation plas-
tique. Pour schématiser les efforts mis en jeu dans les
phénomenes que 1'on souhaite étudier, il est commode de
prendre une forme d’énergie identique a celle présentée
dans la premiere partie.

e [’énergie inélastique s’écrit :

I/Vine =

o*ePdV (22)

oV
v

ou (07;) champ de contraintes internes due aux incom-

patibilités de déformation résultant de la répartition
hétérogene de dislocations uniforme.

A partir des observations microscopiques [7—11], cette
répartition peut étre considérée comme un réseau de dis-
location vertical rectiligne de longueur infini, formé d’un
groupe de dislocations distinctes d’une distance .

On suppose que la variante « point M » est située a
une distance X du réseau formé, le plan de glissement
(0,X,Y) de la variante est défini par un angle ¢ et par
les coordonnées (X,Y = Xtgyp) figure 3.

Par analogie avec le champ de contraintes internes lié
a ce type de réseau donné par Li et al. [16], o; peut étre
écrit :

o;; = Aalsin 2Ash2assin 2¢ + (ch2acos 2\ — 1) cos 2¢]
(23)
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avec
A= 'uib(cfﬂa —cos2\)7% et
I(1-v)
X Y
a= 7TT; A= FT (24)

[ : correspond a la distance entre deux dislocations de la
méme paroi (Fig. 3).

Dans le domaine affecté (2P, D’énergie inélastique
s’écrit donc :

A
Wine = faa[sin 2Ash2asin 2¢p+(ch2a cos 2A—1) cos 2¢]

Vo Va
IV, V
On substitue 'équation (1) dans (25) et en tenant

compte de la fraction volumique de la zone affectée,
I’énergie devient :

(25)

A
Wine = —§oz[sin 2Xsh2asin 2¢+(ch2a cos 2A—1) cos 2¢)

ebfy > (1= 1"

h

(26)

Cette énergie tient compte d’'un nombre important
des parametres physiques microscopiques, de l'interac-
tion entre la variante et les dislocations de la paroi et
de la déformation plastique localisée dans le domaine
d’austénite libre.

2.4 Etude spécifique de suivi de I'évolution
microstructurale

L’intérét de ce type d’approche est de pouvoir intro-
duire & une échelle macroscopique des parametres phy-
siques de fagon a rendre compte des effets mécaniques
liés a ’écrouissage.

La loi de comportement globale est définie comme
un potentiel thermodynamique-métallurgique 1) associé
aux transformations produites (la transformation mar-
tensitique et D’évolution de structure) au cours de la
déformation.

Notons toutefois que la thermodynamique élémentaire
présenté ici sera utilisée sans thermique pour la plu-
part des phénomenes étudiés mais son cadre est tres
précieux pour guider et limiter les choix possibles de la
modélisation phénoménologique

Y =22E; —

(AGCh + Wela + Wine) (27)

On substitue (2) dans (27) ¢ devient :
"LZ) = Ez’j (E,L-ej + E,f]r + EZI;) — (AGCh + Wela + I/Vine) (28)

avec AG., énergie libre chimique, fonction de la

température [3,14].

AGew = B(T —Tp) > _ 1" (29)
h

avec B : coefficient de proportionalité, Ty : température
d’équilibre thermodynamique des deux phases (austénite
— martensite) [3].

Lors de chargement Tj s’écrit :

Ty = M — (Mg — M) Y f" (30)
h

avec Mg : température de début de martensite, My :
température de fin de martensite.
Lors de déchargement T s’écrit :

Ty = As — (As — A) Y _ f" (31)
h

avec Ag température de début d’austénite, Ag
température de fin d’austénite.

On substitue les équations (21), (26) et (29) dans
Iéquation (28) le potentiel ¥ s’écrit :

1
V= 5% Miji 2t — B(T —To) Z ff+ 2 ZE?jfh
h h
+ Xijeg fg Z(l—fh)_

h

L ' k ¢k_h ch
+ EC’ijkl Z (Ikipg — Skipq) prqf e f
h k

1
3G > kipg = Stipg)epgcis /"
3

A
+ Ea[(sin 2Ash2asin 2¢)

+ (ch2accos 2\ — 1) cos 2¢lel £, Z (1—fM (32
h

On substitue les équations (5), (11), (30) dans
léquation (32), ¢, pour un chargement direct :

1
P = EEijMijklEkl -B

T - (Ms — (M; — M) Zf’lﬂ
h

XY 'Sy Y R+ SR fe Y (1= f")
h h

h

2
g
- ?Cijkl [Z (Ikl;vq - Slicllpq) RZQR?jfh
h
o Z (Iklpq - Sl?lpq) Z (qufk)R?jfh]
h k

A
+ 504[(sin 2Ash2asin 2¢p)

+ (ch2a cos 2) — 1) cos 2¢] Ry, fo Z (1—f") (33)
3

La fonction obtenue (33), décrit le lien entre la transfor-
mation martenstique et I’évolution de la microstructure
au cours de la localisation de la déformation plastique.
Elle tient compte des interactions entre les variantes au
sein d’'un méme grain h et k, et de l'interaction entre la
variante h (le point M) et les dislocations formées (Fig. 3).
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3 Application et résultats

L’alliage de mémoire de forme utilisé Cu-Zn-Al est de
type [3,6,14], avec la normale 7 (0,182, 0,669, 0,721) et
de direction m (0,165, 0,737, 0,655) de module de cisaille-
ment u = 40 GPa et du coefficient de Poisson v = 0,333,
I'amplitude de déformation plastique variant dans le do-
maine 1074 < Yp < quelques 1073,

L’échantillon est sollicité en traction, La résolution
numérique est obtenue en utilisant une méthode d’op-
timisation [17], cette méthode consiste & chercher pour
chaque (X;;,T) les valeurs de la fraction volumique f"
qui minimisent le potentiel ¢ avec une structure en dis-
location donnée (fraction volumique de la zone affectée
fp = const. = 0.01).

3.1 Chargement mécanique a T = 20°

Les résultats des simulations numériques ont conduit
a plusieurs résultats importants. Figure 4 : présente
I’évolution de la contrainte en fonction de la déformation
de transformation, en absence et en présence de I'ampli-
tude de la déformation plastique.

A une amplitude de déformation plastique nulle « v, =
0 », le niveau de contrainte obtenu correspond a la
contrainte critique.

A vp non nulle, le niveau de contrainte diminue.
Dans tous les cas la déformation de transformation est
de Tordre 6 %, résultats cohérents avec les résultats
expérimentaux [8,18].

Sur la figure 5, on représente l’évolution de la
contrainte en fonction de la fraction volumique de mar-
tensite f".

L’examen de telle courbe montre une évolution iden-
tique & celle obtenue sur la figure 4. A saturation la frac-
tion volumique de la variante f ~ 1.

3.2 Chargement mécanique a #T°

Parallelement des essais mécaniques a différentes
températures ont été également étudiés, figure 6, présente
I’évolution de la contrainte en fonction de la déformation
de transformation pour vy, = 0 et v, = 3 x 1073,

On note une évolution du niveau de contrainte a
différentes températures, cet effet est plus marquant
a grande déformation dans le domaine ol nous nous
sommes placés.

Sur la figure 7, nous représentons la variation de la
contrainte en fonction de la température.

On montre une influence de cyclage et des traces
de plasticité sur le comportement de l'alliage, résultats
cohérents avec les résultats expérimentaux [19].

3.3 Effet de couplage

Rappelons-le, notre objectif est de suivre I’évolution
de la structure apres un certain nombre de cycles, et de

240

Contrainte /MPa

235t

230¢

225¢

220

215¢

20—
003 0035 004 0045 005 0055 006 0065 007

Déformation de transformation

Fig. 4. Evolution de la contrainte en fonction de la
déformation de transformation pour différentes amplitudes de
déformation plastique.

240

Contrainte/MPa
235 |

230 1
225 +

220

215 [

210 ‘ ‘ ‘ ‘ A
04 0.5 0.6 0.7 038 09 1

Fraction volumique de martensite

Fig. 5. Evolution de la contrainte en fonction de la fraction
volumique de martensite f”.

relier les deux phases en évolutions (transformation mar-
tensitique et I’évolution microstructurale), ceci peut étre
déterminé en considérant un critere dit critere de cou-
plage.

Critere de couplage : le couplage est déterminé a partir
de la différence des niveaux de contraintes a saturation
pour une amplitude de déformation plastique nulle « 7y »,
et des contraintes & saturation pour une amplitude de
déformation non nulle « 74 ».

L’évolution de cette différence de contrainte « 79 — 75 »
en fonction de I'amplitude de déformation plastique est
présentée a la figure 8.

L’évolution de la différence de contrainte en fonction
de la déformation plastique imposée sépare la courbe en
deux domaines distincts :

— un domaine « I » ou la pente contrainte déformation
est sensiblement nulle,
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240

Contrainte/MPa

. T=20°

220

200

140

003 0035 004 0045 005 0055 006 0065 007

Fig. 6. Evolution de la contrainte — déformation de transfor-
mation a différentes températures d’essais pour : 7, = 0 et
o = 3 x 107* (pointillé).

Contrainte/MPa
250 -

200 -
150 A
100 A

50 A

I I I I I
4 8 12 16

Fig. 7. Evolution de la contrainte en fonction de température
a différentes ~p.

— un domaine « IT » ou la différence de contrainte aug-
mente du fagon réguliere avec la déformation plas-
tique, phénomene lié a la multiplication et a ’anni-
hilation des dislocations.

3.4 Charge — décharge a T = 20°

Dans les alliages a mémoire de forme les chemins
de charge et décharge ne sont pas identiques, ceci est
due a la forte dissipation d’énergie durant la transfor-
mation [20-24].

Pour avoir un maximum d’information a propos de
ces essais, nous avons suivi ’évolution de la contrainte au
cours de la charge directe « austénite — martensite » et
le sens inverse la décharge « martensite — austénite ».

La figure 9 représente ces évolutions pour différentes
amplitudes déformations plastiques imposées v, = 0,
Yp=15x10"3 et 4, =2 x 1073,

— Ala décharge, quelque soit 'amplitude de déformation
plastique imposée le niveau de contrainte diminue, et
les cycles d’hystérésis changent de forme au fur est a

(7, —ﬁ's )/MPa

7t

6

5 L

I II

4t

3 L

2+

i 10°
0 IO ypx

0 05 1 15 2 25 3

Fig. 8. Evolution de la différence de contrainte To — Ts €n
fonction de 'amplitude déformation plastique.

mesure que le nombre de cycles augmentent, résultats
cohérents avec les résultats expérimentaux [14,25].

— Au tout début de la décharge, la martensite n’est pas
facile a se décharger des défauts ce qui montre prati-
quement sa stabilité, ce phénomene est tres accentué
lors de la localisation de la déformation plastique.

4 Discussion

La modélisation proposée dans ce travail pour un al-
liage & mémoire de forme en présence de la plasticité
donne des réponses physiques tres avancées pour ces types
des matériaux.

En premier lieu, le modele suppose une zone de
I’échantillon déformée plastiquement, due a 1’évolution de
la transformation martensitique.

Il montre des modifications des propriétés mécaniques,
ces modifications peuvent étre expliquées par l'influence
de la multiplication et ou annihilations des dislocations.

La diminution de la contrainte critique au cours du
cyclage explique partiellement le comportement de l'al-
liage.

Les cycles d’hystérésis caractéristiques des AM F's ont
un caractere loin de pseudoélastique. En effet, au cours
de la décharge, il y a une perte de linéarité avant d’at-
teindre la contrainte nulle. Ceci peut étre traduit par un
champ des contraintes internes associé aux défauts des
dislocations et des précipités.

Conséquence, le piégeage des dislocations ou la locali-
sation de la déformation plastique dans les bandes stabi-
lise alors la phase de martensite. Ce qui peut étre expliqué
par I’établissement d’un autre mécanisme de déformation.

Dans ce travail nous avons pu coupler entre les
deux transformations; la transformation martensitique et
I’évolution de structure. A ce stade, le modele a pu mon-
trer la différence entre les deux mécanismes envisagés.

Le passage réversible (domaine I) est due & l'orienta-
tion préférentielle des variantes de martensite sous I'effet
de contrainte, résultats cohérents avec les résultats obte-
nus [3,18-22].
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Fig. 9. Boucles dhystérésis « charge-décharge » contrainte-déformation pour différentes amplitudes de déformation plastiques.

A amplitude de déformation plastique non nulle dans
le domaine o1 nous nous sommes situés, ’effet de la plas-
ticité agit sur le niveau de la contrainte critique et sur la
déformation de transformation. Dans ce cas la phase de
martensite subsiste et devient tres sensible a la multipli-
cation des défauts (domaine II).

5 Conclusion

Dans ce travail, nous avons développé une approche
avec une succession d’équation représentant un potentiel
micromécanique métallurgique dans lequel intervient des
contributions énergétiques d’origine différente. Cette nou-
velle tendance a permis d’enrichir cette modélisation en
rapprochant les variables macroscopiques a des évolutions
des parametres microstructuraux.

La modélisation est basée sur I’optimisation de la fonc-
tion d’énergie obtenue, qui contient : une énergie chi-
mique, une énergie élastique, une énergie d’échange et une
énergie inélastique. Le modele permet de prédire correcte-
ment I’évolution de la structure, telle que la multiplication
et lannihilation des dislocations et leurs interactions.

En se référant a un critere dit critere de couplage, nous
avons pu relier les deux phases en transformation. L’ef-
fet observé est la manifestation directe des contraintes

internes qui représentent une part importante de la
contrainte appliquée.

On admet que ces contraintes évoluent peu au début
de la transformation et en absence de la déformation plas-
tique c’est-a-dire qu'un éventuel réarrangement de dislo-
cations voire ’annihilation de certaines d’elles n’affectent
pas le champ de contraintes de compatibilité. Toutefois,
ce phénomene est tres accentué dans des zones tres riches
en dislocations et ou des véritables interactions entre les
dislocations et la variante se développent dans la direction
de glissement. Le changement de structure et en particu-
lier de la phase martensitique entraine une modification
des propriétés mécaniques.

De plus, nous avons montré une dissipation d’énergie
durant le retour « élastique », un pourcentage important
de cette fraction au tout début de la décharge a été
également observé.

Le modele est capable de suivre a la fois la trans-
formation martensitique et I’évolution de la structure,
de décrire les mécanismes mise en jeu au cours de la
déformation.
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